PROTOCOLO SIMPLIFICADO DE ACABAMENTO
E POLIMENTO EM FACETAS DIRETAS

No contexto atual, ha uma demanda crescente por estética odontolégica, impulsionada
pela busca incessante por sorrisos perfeitos. As facetas diretas em resina composta sdo desta-
cadas como uma escolha popular devido a sua facilidade de reparo, custo acessivel e natureza
minimamente invasiva. A finalizagdo dessas facetas nao se limita simplesmente a obtengao de
uma superficie lisa; ela visa também restabelecer um formato adequado que evidencie deta-
lhes anatomicos, reduza a rugosidade melhorando a integridade marginal, previnindo o acu-
mulo de placa bacteriana evitando carie secundaria, proporcionando brilho e promovendo
uma durabilidade prolongada.

Este resumo busca estabelecer um protocolo assertivo, simples e de baixo custo, que seja
facilmente replicavel. Destina-se tanto a profissionais iniciantes quanto aos mais experientes
em odontologia, fornecendo diretrizes claras para alcangar resultados estéticos e super especi-
ficos. A qualidade da finalizacdo de uma faceta direta em resina composta é crucial para sua
durabilidade e estética a longo prazo. Aqui estao alguns fatores importantes que devem ser
observados para garantir acabamento e polimento de alta qualidade:

1. Escolha do Tipo de Resina: Como mencionado, a escolha do tipo de resina composta
pode impactar diretamente na finalizacao. Resinas nano-hibridas, suprananométricas e nano-
particuladas com maior quantidade de silica tendem a apresentar melhores propriedades me-
canicas e estéticas, o que pode facilitar o acabamento.

2. Fotoativacdo Adequada: A qualidade da fotoativagao influencia diretamente na poli-
merizacdo da resina composta. E essencial utilizar um tempo e intensidade de luz adequados
para garantir uma polimerizagdo completa e uniforme, além do cuidado com a distancia,
angulacao, manutencao do aparelho fotopolimerizador (pontas limpas, bateria carregada e o
poder da entrega do fotopolimerizador).

3. Acabamento no Mesmo Dia da Confecgao: Optar por fazer o acabamento no mesmo
dia da confeccdo da faceta, dessa forma nao havera necessidade do uso de um bloqueador de
oxigénio para a polimerizagao da ultima camada. Isso porque a camada superficial da resina
tende a ser mais rica em monomeros livres, facilitando o desgaste e o acabamento.

4. Orientacao ao Paciente: Instruir o paciente sobre a higienizagcdo adequada, incluindo o
uso de um creme dental com baixa abrasividade (RDA abaixo de 100 - foto n.1), é fundamental
para preservar a integridade da faceta de resina ao longo do tempo.

5. Uso Inteligente da Sequéncia de Abrasividade: A sequéncia de abrasivos utilizada no
acabamento e polimento da resina composta deve seguir uma ordem logica, comecando com
abrasivos mais grossos para remocao de excessos e irregularidades e finalizando com abrasi-
vos mais finos para polimento final. Isso garante uma superficie lisa, brilhante e resistente a
pigmentacao e ao desgaste.
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O protocolo descrito é um guia detalhado para o acabamento e polimento de facetas diretas
em resina composta, visando alcancar uma superficie final estética e funcionalidade adequada.
Vamos detalhar as etapas para um melhor entendimento:
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Broca 3195FF e Enhance Feltro Diamond + Diamond Excel e Diamond Flex

Acabamento:

1. Laminade bisturi nimero 12 (SOLIDOR):

+Uso: Remocdo de excesso proximal.

+ Objetivo: Refinar as margens proximais da restauracao.

2.Broca 3195 FF (KG SORENSEN):

+ Uso: Remocgao de excesso cervical, acabamento das margens, delimitagdo de areas de sombra e reflexo,
macro e microanatomia da superficie, buscando textura adequada semelhante ao dente.

+ Objetivo: Criar uma transi¢ao suave entre a restauracao e o dente principalmente na cervical, criando
anatomia natural com linhas horizontais e verticais, além de produzir um perfil de emergéncia adequado.
Polimento:

A) Inicial:

3.Enhance/tipo pontade lanca (DENTSPLY):

« Uso: Remocado de marcas profundas remanescentes, imperfeicdes e arranhdes deixados pela broca, suavi-
zando a anatomia.

»Aplicacdo: Movimento cervico-incisal e mesio-distal.

» Técnica: Pressdo leve.

+Velocidade: Baixa.

4. Feltro Diamond (FGM) + Diamond Excel Ultrafine (FGM):

« Uso: Refinar com suavidade, dar lisura e polimento.

+Aplicagdo: Movimento circular.

+ Técnica: Pressao suave.

+Velocidade: Média.

+Duragao: 1 minuto por dente.

B) Final:

5. Disco Impregnado Diamond Flex (FGM):

+ Uso: Para o brilho final da restauracéo.

+Aplicagdo: Movimento somente cervico-incisal, descendo de forma lenta.

«Técnica: Pressdo suave.

«Velocidade: Média.,

« Duragdo: 2 minutos por dente.

Observagoes Importantes:

«Velocidade e pressdo devem ser controladas para evitar danos a restauracgao.

«Astécnicas de polimento devem ser realizadas de maneira cuidadosa para evitar o superaquecimento da resina.
Uma formasimples é usar uma velocidade que se empregada em seu dedo ndo esquente e nem produza dor.
«Aavaliacao darestauracao deve incluir a verificacao da oclusao e da estética final antes da finalizacao do
procedimento.

Esse protocolo detalhado demonstra uma abordagem sistematica para obter resultados consistentes e de
alta qualidade nafinalizacdo de facetas diretas, garantindo tanto a funcionalidade quanto a estética dura-
doura dasfacetas.
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