Protocolo Clinico para a cimentacao
adesiva com Resina Termo-Modificada

A diferenca nos médulos de elasticidade e no comportamento de expansao e contracdo
entre dois materiais gera tensdo na interface. Embora esmalte e dentina possuam proprieda-
des mecanicas distintas, a Juncdo Esmalte-Dentina (JED) dissipa essas tensoes, servindo como
referéncia para o desenvolvimento do complexo formado pela restauragao indireta, o agente
de cimentacao e o remanescente dentario.

As resinas compostas se destacam em relagdo aos cimentos resinosos por apresentarem
menor contracao de polimerizacao, menor coeficiente de expansao térmica, maior resisténcia
mecanica e menor solubilidade aos fluidos bucais. No entanto, sua elevada viscosidade, pode
dificultar a cimentacgao de pecas protéticas. Para contornar essa limitacao, técnicas de pré-
aquecimento foram desenvolvidas, reduzindo a viscosidade e a espessura da pelicula de ci-
mentagdao sem comprometer suas propriedades. Além disso, 0 aumento da temperatura pode
melhorar o grau de conversao de monomeros, favorecendo a longevidade do trabalho proté-
tico. A aplicagdo de vibragao ultrassénica durante o assentamento da peca também contribui
para a reducao da espessura da pelicula, melhorando a adaptacdo da restauracao indireta e
minimizando o risco de percolagdes marginais.

2. Restauragdes preenchidas com a resina restauradora
utilizada como agente de cimentagéo posicionadas no
1. Vista intraoralinicial. dispositivo de aquecimento.

4. Simulagdo em modelo do movimento cérvico-incisal
3. Vista intraoral apds a instalagdo do isolamento durante avibragéo ultrassénica, favorecendo a remogéo
absoluto. dos excessos e o melhor assentamento da restauragéo.

Apos as etapas prévias a cimentacao - planejamento, ensaio restaurador, preparo, molda-
gem e confecgao das restauragdes -, deve-se verificar a adaptacao e as caracteristicas épticas
das pecas em relacdo ao substrato e aos dentes adjacentes.

O tratamento de superficie das facetas de leucita seguiu as recomendacdes do fabricante:
condicionamento com acido fluoridrico a 5% por 60 segundos, enxague abundante, aplicagdo
ativa de acido fosférico por 30 segundos, novo enxague e secagem com jatos de ar antes da

=
o
W
o
o)
o
S
o




©
(o
(8
O
fud
(@]
.
o

5. Vista intraoral apés a polimerizagéo das restauragées. 6. Vista intraoral final.

aplicacao do silano (Ceramic Primer 3M - Solventum). Em seguida, as facetas foram preenchidas
com resina composta Z100™ (3M - Solventum) e aquecidas a 68°C por 10 minutos no dispositivo
CalSet (AdDent Inc.), assim, evita-se o choque térmico entre o compésito pré-aquecido e a res-
tauracao indireta, prevenindo a queda de temperatura e o consequente retorno a viscosidade
inicial.

Durante o aquecimento, realiza-se o isolamento absoluto e o protocolo adesivo. Os incisivos
foram limpos com jatos de 6xido de aluminio e agua sob pressao (PrepStar - Danville), seguidos
de condicionamento do esmalte com acido fosférico 37% por 30 segundos e da dentina por 15
segundos. Apds lavagem e secagem, foi aplicado o sistema adesivo convencional de trés passos
OptiBond (Kerr) conforme as instrucdes do fabricante, removendo-se os excessos antes da poli-
merizagao.

Finalizado o aquecimento e o pré-tratamento dentario, as restauragdes indiretas com o agen-
te de cimentacao pré-aquecidos sao posicionadas sobre os preparos. A remocao inicial dos ex-
cessos pode ser feita com espatula (OptraSculpt; Ivoclar Vivadent) ou sonda exploradora. Em
seguida, aplica-se vibragao ultrassdénica com ponta de PEEK ou teflon, em movimentos inciso-
cervicais, para melhor assentamento da faceta e escoamento do cimento. Por fim, ambas as
restauracdes sao polimerizadas simultaneamente.

A cimentacdo é uma etapa essencial para o sucesso clinico dos tratamentos restauradores
indiretos. Para ampliar a longevidade das restauragdes, diversas técnicas foram desenvolvidas.
A escolha pela resina composta pré-aquecida associada a vibracao ultrassénica demonstra efi-
cacia, formando uma pelicula semelhante a dos cimentos resinosos e assegurando o preenchi-
mento das margens expostas com um material projetado para resistir as condi¢des da cavidade
bucal.

Autores:

Edgard de Mello Fonseca

-CRO-RJ 22.239

« Professor de Protese Fixa -
Universidade Federal Fluminense

« Coordenador do Programa de
Pés-Graduacado em Odontologia
Universidade Federal Fluminense

Email:

edgardfonsecaodontologia@uol.com.br

Wesley Felisberto Vasques

-CRO-RJ 44.340

« Professor de Ocluséo -
Universidade Federal Fluminense

» Professor do Programa de
Pés-Graduacédo em Odontologia
Universidade Veiga de Almeida

Email: wesleyvasques@hotmail.com

C@ RJ Ano XLIII - n° 04|36

WWW.Cro-fj.org.br
www.facebook.com/crorj Ju lhO/AgOStO de 2025

www.instagram.com/crorj

Coordenador: Almiro Reis Gongalves - CD




