Protocolo Clinico para cimentacao
com agentes de fixacao fotoativados

Cimentos fotoativados necessitam de luz num comprimento de onda entre 400nm e 500nm,
para poderem ter sua reacdo de polimerizacdo. Esse comprimento de onda (470nm) é o compri-
mento que encontramos na luz azul, que estd em todos os LED “s do mercado. O importante nesse
tipo de cimento é que a luz do LED chegue até o cimento, ou seja, de uma maneira geral. Para que
isso ocorra, a espessura da pega protética ndo deve ser maior que 1,0mm. Logo, facetas e coroas de
finas espessuras podem ser cimentadas com cimentos fotoativados.

A vantagem desses cimentos é que todos tém o cimento versao Try-in, que sdo pastas de
glicerina pigmentada da cor do cimento correspondente, que sao utilizadas para prova estética.
Em pecas muito finas ou translicidas, o cimento pode ter um papel influenciador no resultado
final da cor do trabalho cimentado. Outra vantagem é a estabilidade de cor desse cimento, pois
por ndo ter amina terciaria, esse cimento nao tende a amarelar com o tempo, como acontece com
a maioria dos cimentos duais convencionais. Além disso, cimentos fotoativados, oferecem um
tempo de trabalho maior, quando conseguimos trabalhar num campo sem luz direta.

O
o
()
(@)
g
(@]
p -
Q.

Passo a passo.

1) PECA PROTETICA EM CERAMICA:
1.1) Acido fluoridrico 10% ——5 1 minuto | Feldspaticas, Leucita (Empress) |
T~ 20 segundos | Ceramicas Vitreas: Emax, Celtra

1.2) Lavagem da peca com jato de ar e 4gua abundantemente.

1.3) Aplicagao do Silano por toda superficie interna da peca e deixar descansar por, no minimo
1 minuto.

1.4) Aplicacdo (OPCIONAL) do adesivo. Caso esse adesivo tenha solvente, deve ser evaporado
para ndo prejudicar a unido. Nao fotoativar (para ndo criar uma pelicula mais espessa que
pode dificultar o assentamento da peca).

1.5) Aplicacdo do cimento em toda parte interna da peca protética e nas bordas internas.

2) DENTE:

2.1) Profilaxia com pedra pomes e agua.

2.2) Acido fosforico a 37% de 15 seg a 60 seg (de acordo com adesivo utilizado).
2.3) Lavagem abundante com jato de ar e agua.

2.4) Aplicacao do adesivo e evaporagado do solvente (Nao fotoativar)

Levar a peca protética com cimento sobre o dente e ap6s o posicionamento dela e remogao dos
excessos do cimento, fazer criteriosa FOTOATIVAGCAO do conjunto.
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